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Prifung, Forschung und Entwicklung
in den Bereichen:
Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteins-
kérnungen, Natursteine, Recycling-
IFM Institut fir Materialprifung - Dr. Schellenberg Rottweil GmbH baustoffe, Erdbau
Rottweiler Strale 13, D-78628 Rottweil

Anerkannt nach RAP Stra fir Eignungs-
priifungen, Fremdiiberwachungsprifungen,
Kontrollprifungen und Schiedsunter-
suchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G,
Hund |

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungs-
stelle fir die werkseigene Produktionskon-

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG trolle gemaR EU-Bauproduktenverordnung
AnderB 14 Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

@ e gemaR der Landesbauordnung Baden-
78576 Emmingen-Liptingen Wirttemberg

Mitglied im Bundesverband
unabhangiger Institute fir
bautechnische Prifungen e.v. BUP

Bericht Nr.: 26M065052b Berichtsdatum: 16.07.2026

Fiiller fir Asphalt und Oberflaichenbehandlungen fiir StraBen, Flugplédtze und andere Verkehrsflichen gemaf EN 13043
und TL Gestein-StB 04/23

Typpriifung

1. | Giiteliberwachung 2026

Sonderpriifung
Werk: Liptingen Petrographischer Typ: Jurakalkstein
Probenahme am 05.05.2026 durch Herrn Mauch
im Beisein von Herrn Haas als Werksvertreter

durch Giiteliberwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom 29.09.2006 / 21.07.2020 erfasste Produkte:

Sortennr. Korngruppe
70095 gemahlener Fremdfiiller
Entnommene und gepriifte Produkte:
Benenn. Korngruppe Entnahmestelle
70095 Asphafil 90 (gemahlener Fremdfuller) Silo 13

Eine Verdffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zuldssig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere
Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschéftsbedingungen und unsere jeweils glltige LHO zugrunde.

Erfullungsort und Gerichtsstand ist Rottweil. IBAN DE41 6425 0040 0000 1652 20 Telefon: (0741) 174 36-30
HRB 471001 BIC SOLA DE S1 RWL Telefax: (0741) 174 36-59
Geschéftsfihrer: Dr.-Ing. Peter Schellenberg, Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz USt.-ID-Nr.: DE 813 652 385 rottweil@ifm-dr-schellenberg.de



Institut fur Materialpriufung - Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

irh

Seite 2

Untersuchungsergebnisse des Fremdfiillers

Kalksteinmehl

Herstellerwerte/
zul. Schwankungsbereich Sollwerte

KorngroBenverteilung, EN 933-10
Durchgang durch Prifsieb

2 mm
0,125 mm
0,063 mm

Schadliche Feinanteile
Methylenblau-Wert, EN 933-9

Wassergehalt, EN 1097-5

Rohdichte, EN 1097-7

Versteifende Eigenschaften

Hohlraumgehalt, EN 1097-4

Kategorie

Erweichungspunkt-Erh6hung
A Ring und Kugel, EN 13179-1

Faller Bitumen 70/100  Erweichungspunkt

M-% (V-%) M-% (V-%)

0 100
60 (37,5) 40 (62,5)
Kategorie

Wasserloslichkeit,
EN 1744-1 Abs. 16

Kategorie
Wasserempfindlichkeit
TP-Gestein, Teil 6.6.3, Anhang B
Wasseraufnahme
Quellung

Schiittelabrieb
Mittelwert

Wasserempfindlichkeit,
EN 1744-4

Calcium-Carbonat-Gehalt
EN 196-2

Kategorie

M-%
M-%
M-%

glkg

M-%

Mg/m?

V-%

RukK, °C

47,0
59,5

M-%

Vol.-%
Vol.-%

M.-%

V-%

M-%

100,0
98,1
91,8

1,3

0,0

2,72

36,0

Vasgias

A RuK, °C

0,0
12,5
Aruk8/25

1,6
WS

19,6
0,4

56,1

0,45

96,2
CCayo

100

(1/2025)

100
85-100
70-100

<1,0 M-%

+0,2 Mg/m®
vom Herstellerwert

+4V-% v.
Herstellerwert
Vag/a5, V44/55

8-25°Cbzw.>25°C
ARuk8/25; ArRuk25

<10 M-%
WS1o

<1 Vol.-%

CCro

26M065052b
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Beurteilung

Die entnommene Probe erflllt in den gepriften Punkten die Anforderungen der TL Gestein-

StB 04/23 in Asphaltmischgutsorten fir jeden Verwendungszweck.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
RO EIL GmbH

gy QSFD

Dipl.-Geol. Matthias{Jumpertz
(Prufstellenleiter nachiRAP Stra)

Verteiler:

X | KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG, Emmingen-Liptingen, per E-Mail
X | Regierungsprasidium Freiburg, Referat 42, Freiburg, 1-fach

26M065052b



