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Fiiller SN 670 116]

Priifzeugnis-Nr. 17-02-56902 Seite 1 von 1
Gesamtauftrag 02-02-00878-4

Probenahme -

Probeneingang 02.08.2017 Baustoffpriifgesellschaft mbH

Projektleiter Dr. Rohit Nandedkar Gerhard-Koch-Str. 2

Objekt Untersuchungen an Fller 73760 Osffildern

Bemerkung 8

Probe-Nr. 17-07591 Bez. Kunde Fiillerprobe

Probenart Sammelprobe Probenahmeort -

Entnahme ab - Probenehmer Auftraggeber

Bemerkungen Probe Nr. Kde: KN 158/2017

Komgrﬁssenvertei-lung des untersuchten Fiillers Priifnorm Ergebnis Einheit Grenzwert
(Lasergranulometrie)

Tonfraktion (< 2 ym) 12.0 [M.-%] -
Siltfraktion (2 - 63 ym) SN 670 116:2012 74.9 [M.-%] Z
Sandfraktion (> 63 pm) 13.1 [M.-%)] -
Quantitative Analyse der Mineralien Priifnorm Ergebnis Einh

im Fiiller (< 63 ym) g - Grefzwant
Karbonate (Kalzit, Dolomit, Ankerit, etc.) 414 [M.-%] -
Quarz 42.6 [M.-%)] -
Feldspéte (Plagioklas, Alkalifeldspat) 8.5 [M.-%] -
Schichtsilikate (inkl. Muskowit, Biotit, Chlorit und Tonmineralien, exkl. !

Serpentinmineralien) SN 670 116:2012 7.3 M.-%] <15
Ubrige (Amphibole, Pyroxene), inkl. nicht quantifizierbarer Anteil und 02 %

Serpentinmineralien : M-%]

Total 100.0 M.-%]

Quantitative Analyse der Schichtsilikate und der o s

quellfihigen Tonmineralien im Anteil <2 pm Friiinonm Exgebnls Elnhek Grenzwart
Glimmer (Muskowit, Biotit, Phlogopit) 3.1 [M.-%] <7
Chlorit 27 [M.-%] <7
Kaolinit ) 0.9 [M.-%)] <7
Mineralien der Smektit-Gruppe (lit-Smekiit, Smekioide, S Hsani 07 M%) -
Serpentine und ggf. andere Mineralien ohne negative Effekte 0.0 M.-%)] -
Total 7.3 M.-%] -
[Quelifihige Tonmineralien | sN670116:2012 | 0.1 M-%] | <05 ]
Gehalt an hydrophilen und hydrophoben Mineralien Priifnorm Ergebnis Einheit Grenzwert
hydrophile Mineralien (Silikate) . 58.6 [M.-%] -
hydrophobe Mineralien (Karbonate) SN6701116:2012 414 (M%) -
Bemerkungen

Es wurden keine signifikanten Anteile von potenziell ungeeigneten Mineralien wie Sulfate, Sulfide,

Eisenoxide oder Eisenhydroxide nachgewiesen

Die Analysen wurden in einem Drittlabor durchgefiihrt.
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Oberbuchsiten, den 05.09.2017 Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe.

Es gelten die AGB.
IMP Bautest AG Hauptstrasse 591 Telefon 062 38998 99 info@impbautest.
Institut fiir Materialpriifung CH-4625 Oberbuchsiten Fax 062 389 98 90 www.impbautest.
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Gesteinskornungen

fiir Asphalte Fillier
Priifzeugnis-Nr. 17-02-4839 Seite 1 von 1
Gesamtauftrag 02-02-00878-3
Probenahme keine Angaben Baustoffpriifgesellschaft mbH
Probeneingang 07.07.2017 Gerhard-Koch-Strasse 2
Projektleiter Dr. Rohit Nandedkar D-73760 Ostfildern
Objekt Untersuchungen an Fller
Bemerkung =
Probe-Nr. 17-06549 Bez. Kunde KN 136/2017
Probenart Filler Probenahmeort -
Entnahme ab keine Angaben Probenehmer  Auftraggeber
Bemerkungen =
Korngrossenvenel!ung des untersuchten Fiillers Priifnorm Ergebnis Einheit Grenzwert
(Lasergranulometrie)
Tonfraktion (< 2 um)] 12.0 [M.-%] -
Siltfraktion (2 - 63 pm) SN 670 116:2012 73.8 M.-%] =
Sandfraktion (> 63 ym) 14.2 [M.-%] -
.(Juar.!tltatlve Analyse der Mineralien Priifnorm Ergebnis Einheit Grenzwert
im Fiiller (< 63 ym)
Karbonate (Kalzit, Dolomit, Ankerit, etc.) 30.2 [M.-%] -
Quarz 39.2 [M.-%] -
Feldspate (Plagioklas, Alkalifeldspat) 15.8 [M.-%] -
Schichtsilikate (inkl. Muskowit, Biotit, Chlorit und Tonmineralien, exkl. —— 13.1 o
Serpentinmineralien) 16:20 3 [M.-%] <15
Ubrige (Amphibole, Pyroxene), inkl. nicht quantifizierbarer Anteil und 18 M9
Serpentinmineralien : [M.-%]
Total 100.0 [M.-%]
Quantitative Analyse der Schichtsilikate und der - . ——
quellfdhigen Tonmineralien im Anteil <2 ym HEERE Ergennis Einheit Grenzwert
Glimmer (Muskowit, Biotit, Phlogopit) 10.0 [M.-%] <7
Chlorit 0.4 [M.-%] <7
Kaolinit . 0.1 [M.-%] <7
Mineralien der Smektit-Gruppe (lllit-Smektit, Smektoide, SN BT Tbenie 1.5 [M.-%)] R
Serpentine und ggf. andere Mineralien ohne negative Effekte 0.0 [M.-%)] -
Total 12.0 [M.-%] -
[Quelifahige Tonmineralien ] SN 670 116:2012 | 0.2 [ ™M-% [ <05 ]
Gehalt an hydrophilen und hydrophoben Mineralien Priifnorm Ergebnis Einheit Grenzwert
hydrophile Mineralien (Silikate) 69.8 [M.-%] -
- SN 670 116:2012
hydrophobe Mineralien (Karbonate) 30.2 [M.-%] -
Bemerkungen
Es wurden keine signifikanten Anteile von potenziell ungeeigneten Mineralien wie Sulfate, Sulfide, Eisenoxide oder Eisenhydroxide
nachgewiesen
Die Analysen wurden in einem Drittlabor durchgefihrt.
477
Oberbuchsiten, den 20.07.2017 Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe. Dr. Ryﬂpﬂépdedkar

IMP Bautest AG
Institut flir Materialpriifu

ng

Hauptstrasse 591
CH-4625 Oberbuchsiten

Es gelten die AGB.

Telefon 062 38998 99
Fax 062 389 98 90

info@impbautest.ch
www.impbautest.ch




